TESTS ANTIDESLIZAMIENTO:
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SIMBOLO CARACTERISTICA TECNICA NORMA DE ENSAYO CUMPLIMIENTO POR HISBALIT
SYMBOL TECHNICAL CHARACTERISTIC TEST STANDARD HISBALIT RESPONDS
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NUESTRO ACABADO ANTIDESLIZANTE: Teselas de coleccion NIEBLA y AQUALUXE en acabado antideslizante A3.
OUR NON-SLIP FINISH: NIEBLA and AQUALUXE tessareas in non-slip finish A3.




